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Anexo al Certificado AENOR N° 034/001434

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

N° DE FICHA TECNICA: 0310218

FABRICANTE:

TEJAS VEREA, .S.A.U.

LOCALIDAD:

DESIGNACION DEL MODELO:

LANZA, SIN -15685 MESIA (A CORUNA)

TEJA CURVA UNE EN 1304

NOMBRE COMERCIAL: VEREA CURVA 40X20 AENOR
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO
EXIGIDOS POR
VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE
AENOR
g PARAMETROS OBLIGATORIOS Caracteristicas
+ |Dimensiones nominales !mm) estructurales UNE ISO 2859-1 LCA 2,5(l) LCA 2,5 (l)
o Longitud | Anchura (% defectos)
= |Individuales X 400 . .
3 IDe recubrimionto Tolerancia en longitud (% ) 2,0 +20
Tejas curvas Tolerancia en anchura (%) N/A N/A
Anchura méxima Anchura minima (no aplicable a tejas curvas)
200 150
Impermeabilidad Uniformidad de perfiles
Categoria 1 X | Métododeensayo1 | X transversales (mm) UNE EN 1024 <15 <15
Categoria 2 Método de ensayo 2 (Sélo para tejas curvas)
Resistencia a la helada
Nivel 1 (n° ciclos superados sin dafos = 150) X
Rectitud/Alabeo (%) <15 <15
Nivel 2 (n° ciclos superados sin dafios = 90)
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02 Valor medio <05 <05
5 S| O UNE EN 539-1
E Impermeabilidad (D.2 RP 34.02) X . valor <06 <06
g|  [Heladicidad (D.3RP 3402) X 'mpe?’flmeazb":jdad individual =Y =Y
cm3/cm2 * dia
£ ESQUEMA DEL MODELO ‘ ) |Vator meio N/A N/A
= D.2 RP 34.02
= valor
E = individual N/A N/A
ol &
E 3 Resistencia a flexion (N) UNE EN 538 21000 21000
Sle - > >
% ] —_ 0 : Resistencia a la helada UNE EN 539-2 2500 2150
S| = .
HES (ciclos) D.3RP 34.02 N/A N/A
2|8 .
s| E / Reaccion al fuego UNE EN 13501-1 A1 A1
S| %
(¥} > .
° f |
5|8 C°mp°”a:::’;;° renteal | NE EN 135015 | Broof (t1/t2/t3) | Broof (t1/t2/t3)
58 .
5= O ——— .
g| & ka Informacién adicional aportada por el fabricante
-5 — .
ol = Masa unitaria (expresada en gramos): 1950
[ n .
E '© N° de tejas/im’ (expresadas con un decimal): variable seguin solape
2 % Distancia aproximada entre rastreles (cm):
€|° Acabados "
S L. decoracion con engobes coloreados
-] superficiales:
=ls Coloraciones ) - )
o | — roja, marron, ohio y grafito
ol3 en masa:
% B Tipo de fijaciones: ganchos, tornillos y espuma
@ | = .. .
= e . . .. . Coeficiente A (mediante ensayo): 0,22 WimK
g 2 - e Modelo no hidrofugado|Otra informacién: Instalacién recomendada N 622p 122
S8 1ezas especiales:
g & |Tejade alero y Teja de cumbrera
|8
Tl ®
2|s
S
 Esta informacién se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditacion ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.
Las piezas se podran hidrofugar a peticion del cliente
Fecha de modificacion: 2024-03-15
Fecha de expiracion: 2029-03-15 Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacion n°® 1/C-PR271 R-DTC-076.05




